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Die MPA Universitét Stuttgart ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISC/IEC 17025 akkreditiertes
Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fiir die in den Urkunden aufgefiihrten Priifverfahren.
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1 Aufgabenstellung

Sie beauftragten uns mit Schreiben vom 23.11.2017 mit der Priifung des Gleitverhaltens nach DIN
V 18032-2 [1]. Dafiir erhielten wir eine behandelte Linoleum-Probe (Abmessung ca. 70 cm x 20

cm) die folgendermafien bezeichnet war:

Probe 1: "WISCHfris" auf Linoleum (Mischverhaltnis 40 ml auf 8| Wasser)

2 Durchgefiihrte Untersuchungen

Die Durchfiihrung der Priifung des Gleitverhaltens erfolgte nach DIN V 18032-2 [1]. Bei dem Priif-
verfahren handelt es sich um ein nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (DAkkS-Registriernummer D-
PL-11027-04-07) akkreditiertes Verfahren.

3 Priifergebnisse

Tabelle 1: Prifergebnisse Gleitverhalten nach DIN V 18032-2 [1] an der Probe:
"WISCHfris" auf Linoleum

Prifstelle Nr. Gleitreibungsbeiwert y
1 0,44
2 0,46
3 0,48
4 0,46
5 0,45

Die Anforderungen der DIN V 18032-2 [1] an das Gleitverhalten sind Werte fir den Gleitreibungs-

beiwert von tmin. 0,4; Wmax. 0,6.
Diese Anforderung nach DIN V 18032-2 [1] wurde von der gepriiften Probe "WISCHfris" auf Lino-

leum erflillt.
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