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1 Aufgabenstellung

Sie beauftragten uns mit der Priifung des Gleitverhaltens nach DIN V 18032-2 [1]. Dafiir erhielten
wir eine behandelte Linoleumbodenbelags-Probe (Abmessung ca. 50 cm x 50 cm) die folgender-

mafen bezeichnet war:
Probe 1: ,Unterhaltsreiniger Blue Star Ocean”

2 Durchgefiihrte Untersuchungen

Die Durchfliihrung der Prifung des Gleitverhaltens erfoigte nach DIN V 18032-2 [1]. Dabei handelt
es sich um ein nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (DAkkS-Registriernummer D-PL-11016-01-09)

akkreditiertes Verfahren.

3 Priifergebnisse

Tabelle 1: Prufergebnisse Gleitverhalten Probe 1: “Unterhaltsreiniger Blue Star Ocean” auf

Linoleum
Priifstelle Nr. Gleitreibungsbeiwert p
1 0,56
2 0,60
3 0,56
4 0,60
5 0,60

Die Anforderungen der DIN V 18032-2 [1] an das Gleitverhalten sind die Werte fiir den Gleitrei-
bungsbeiwert von pimin. 0,4; Umax. 0,6.

Diese Anforderung wurde von der gepriiften Probe “Unterhaltsreiniger Blue Star Ocean” auf

Linoleum erfiillt.
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